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ADEZIV DE ZIDARIE

Termen de valabilit
 fabricatiei inscris3

Adeziv pentru aplicare in strat subtire, maxim 5 mm, pentru zidarie din blocuri
BCA sau caramida. Adezivul se aplica numai pe suporturi minerale; nu se aplica pe
suporturi din lemn, plastic, metal, gipscarton.

Rezistenta ridicata

Aderenta ridicata

Prelucrare usoard

Consum redus

Aplicare cu gletiera cu zimti




Clasa de mortar; M5, conform SR EN 998 - 2 /2016
Granulatie: 0-Tmm
Aderenta la suport: minim 05 N/mm?
Rezistentd la compresiune: minim 5 N/mm?
Timp de gdleata: cca.2ore
Timp de corectie: cca. 4 minute
Temperatura aer/suport la punere in opera: minim +5°C, maxim +35°C
Dimensiuni BCA Consum/m? mZ/sac 25kg
Consum BCA normal 65*20*25: cca. 4,5kg cca.58
Consum BCA normal 60*20*25: cca. 6,3 Kg cca. 39
Consum BCA normal 60*30*25: cca.95Kg cca.2,6
Consum BCA Nut Feder 60*20*25: cca. 3,8 Kg cca.65
Consum BCA Nut Feder 60*30*25: cca.57Kg cca. 4,3

Datele tehnice si cele referitoare la consum sunt determinate in conditii standard, cu gletiera cu zimti 6x6 mm. In functie
de conditiile de aplicare, pot aparea diferente. Prin utilizarea mistriei zimtate cu latime variabild, in functie de latimea
zidului de BCA, grosimea rostului de mortar poate ajunge sila3 mm. In aceste conditii, consumul este usor mai scazut.

Stratul suport si pregatirea suprafetei:

Blocurile de zidarie se desprafuiesc in prealabil. Stratul suport trebuie sa fie curat, fara
urme de ulei sau grasimi, suportul trebuie sa fie plan si rigid. Zidaria BCA in special trebuie
protejatd de ploaie pe toata durata cat este expusa. BCA absoarbe o cantitate foarte mare
de apa. In stare uda, efectul de termoizolatie al BCA se reduce considerabil.

Punerea in opera:

La 25 kg produs se amesteca omogen cca. 4,75 - 5,5 litri apa curata, de preferintd cu
malaxor electric. Se lasa in repaus 5 - 10 minute dupa care se mai amestecad scurt,
energic, inca o data. La amestecarea cu betoniera electrica, timpul de malaxare este
de 5-10 minute. Materialul se trage pe suprafata de contact cu gletiera cu zimti. La
utilizarea de blocuri BCA cu Nut si Feder nu se aplica material pe lateralele blocurilor.
Blocurile de ziddrie se aseaza pe patul de mortar adeziv si se preseaza usor. Zidaria
trebuie protejata de ploaie pe toata durata cat este expusa, pentru a nu absorbi o
cantitate mare de apa.
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Romcim S.A.
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