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APLICATII

Ciment pentru betoane si mortare, inclusiv pentru betoane cu rezistenta ridicata,
pentru utilizare in medii agresiv-chimice si marine. Recomandat la turnari de beton
cu grosimi mari,

platforme si cai de acces agricole, pentru ferme de animale sau pentru deseuri
industriale

constructii civile, ideal pentru sezonul cald

constructia si renovarea structurilor din zona marina sau mediu agresiv-chimic

mici prefabricate din zona marind si zonele expuse la substante chimice

AVANTAIJE

Durabilitate ridicata a betoanelor in mediul
marin

Reduce la minim riscurile de fisurare in
conditii de temperaturi exterioare ridicate.

Rezistente mecanice ridicate

Lucrabilitate sporita

Ciment ecologic, cu 0 amprenta
redusa de CO,

® CIMENT ECOLOGIC



Pregatiti in prealabil suprafata de turnare. Suportul trebuie sa

fie portant, uscat, plan. Neregularitatile din suport se egalizeaza
inainte de turnarea betonului. Pentru alei, trotuare, centuri,
platforme, etc, se toarna un strat de fundatie din balast. Balastul
poate fi stabilizat cu ciment.

Atentie la uniformitatea stratului suport, care influenteaza buna
comportare a betonului turnat. Se va pregati cofrajul si armatura.
Calitatea cofrajului este foarte importanta pentru a evita
pierderile de material (laptele de ciment).

Se va respecta raportul A/C conform cerintelor NE 012-12022.
Respectati prescriptia clasei de beton din proiect si cantitatile

de materiale mentionate in retetele de pe spatele sacului.
Suplimentarea cantitatii de apa scade rezistenta si
durabilitatea betonului (exfoliere, degradare, fisuri). Utilizati
agregate sortate si curate, fara impuritati (argila, lemn, etc).
Dimensiunea agregatelor se stabileste in functie de dimensiunea
elementului de turnat. Volumul de apa poate varia in functie de
umiditatea agregatelor.

La malaxarea mecanizata este importanta ordinea operatiunilor:
o treime din cantitatea de ap3, toata cantitatea de agregate si
toata cantitatea de ciment. Amestecati 3 minute, apoi adaugati
treptat restul de apa si malaxati 3 minute pana la omogenizare.
Pentru alei si platforme va recomandam utilizarea de aditivi
(superplastifianti) si antrenor de aer.

Dupa malaxarea siomogenizarea betonului, verificati consistenta.

Se vor respecta cerintele privind turnarea, compactarea, protectia
si decofrarea betonului. Turnarea betonului trebuie sd fie
continug, altfel pot aparea segregari, rosturi de turnare. Nu turnati
beton de la o indltime mai mare de 1,5 m. Se toarnd betonul in
cofrajul pregatit, se omogenizeaza si se compacteaza cu maiul
cattimp este lucrabil.

Vibrarea sau compactarea trebuie sa fie corespunzatoare, pentru
a evita aparitia segregarilor si a porilor de suprafata.



Este obligatoriu ca betonul sa fie protejat cat mai repede posibil
dupa turnare. Pentru a diminua pierderile de apa prin evaporare
din cauza diversilor factori (actiune directa a soarelui, temperaturd
ridicata, umiditate scazuta, ploaie, vant), betonul trebuie protejat
prin pelicule de protectie sau materiale umede.

- Pe timp friguros: nu se va turna beton sub temperaturi de 5°C fara
aditivi antiinghet. La turnari in perioadele reci, trebuie luate masuri
pentru conservarea caldurii de hidratare.

Nu se recomanda punerea in opera a betonului la temperaturi ale
aeruluisub-10°C.

Betonul se va proteja cu rogojini pentru a-| feri de inghet. Odata
inghetat, betonul nu va mai fila fel de durabil (exfoliere, fisuri,
sfaramare).

- Pe timp calduros: betonul trebuie stropit timp de 2-5-7 zile (7 zile
in caz de canicula); lucrarile de turnare vor fi facute dimineata sau
seara.

Se poate decofrain1-3 zile de la turnare. Decofrati dupa minim 2 zile
fetele laterale si dupa minim 7 zile fetele interioar

Termen de valabilitate: 90 zile de la data insacuirii. Depozitati sacii in
incaperiinchise, uscate si ventilate.

Paletii infoliati, cu folia intactd, pot fi depozitati in aer liber pe
platforme betonate.

Pe santier, folositi intotdeauna echipamentul de protectie: bocanci,
casca, vesta cu elemente reflectorizante, ochelari de protectie.
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RETETE INFORMATIVE

1sac 40kg

Platforme in zona N
Ferme agricole 22 176 176 lopeti 19
Constructii civile: C25/30 o4 4,8 35 35 galeti 2

stalpi, grinzi, . (B400) ! 2% 193 193 lopeti 2

centuri, pereti, ——

plansee, mici C20/25 o1 55 4] 4] galeti 24
prefabricate (B350) ™ 275 2 2 lopeti 24

Conform normelor de betoane: NE 012-1:2022 si NE 013/2002.
Cantitate estimata pentru material uscat: ‘1 galeatd nisip = 16 kg
Produsul este certificat CE conform standardului SR EN 197-1/2011.

‘1 gdleata pietris » 15kg

Pentru clase de beton superioare, recomandam utilizarea aditivilor superplastifianti si

un control atent al cantitatii de apa utilizate in preparare. In perioada cu temperaturi
scazute, se recomanda utilizarea apei calde si a aditivilor acceleratori de priza.
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